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Validaclo Técmica de novos produlos da Indosing Roineva

1 - DBJECTIVOS CIENTIFICOS

() presente estudo tem por objectivo proceder a uma avaliaglo técnica e gualitativa de
um novo tipo de rolha aglomerada, dita de nova geragdo, fabricada pefa empresa
Auvracork - Augusto de Oliveira Pais & C* (adante designada de roiha agiomarada Nova-
Auracork).

A referida avallac8o visa dar cumprimento ao disposto no Codige Internacional das
Praticas Rolheiras (5° versdo), no que se refere 3 inclusdo de novos produtos elou
processos na indastria rolheira

Em conformidade com o disposto no Godigo Intemacional das Praticas Rolheiras (CIPR
2006), qualquer inovagdo (processo ou produto) deverd ser validada tecnicamente, A
validagio devera reunir o conjunto de elementos que comprovem & garantam a eficiéncia
de uma operaglo, com base em ertérios de funcionalidade, inocuidade, e seguranca
alimentar do produto rotha de cortica.

Tendo por base a definiclio de rolha de corica aglomerada de nova geragio - conforme
CIPR 2006 -, constata-se gue processo de fabnoo efou acabamento das referidas rolhas
devera inclulr uma operacdo de melhoria da inocuidade / nevtralidade organoléptica.

Ma situagic em estude, a operagio de melhoria da inocuidade / neutralidade
organoléptica baseia-se no Iratamento termodinamico do granulado de cortica em
sisterna fechado, com recurso 4 acgdo combinada do vapor de agua, pressaoc @ comente
de ar aguecido.

Asgim, ao longo do presente estudo serdo analisadas amostras de diferentes lotes de
granuladuos, anles e depois do tratamento termodinamico, de mode a identificar e avalar
as mais valias decorrentes da aplicacio do refandn tratamento.

Em complemanta, scrio analisadas amostras de rolhas de corfiga aglomerada fabricadas
a partir de granulados submetidos a tratamento. Pretende-se deste modo avaliar as
caracteristicas de funcionalidade e inocuidade das rolhas de corlica, tendo por base
especificacdes normativas efou valores de referéncia do CTCOR.

2 - DESCRICAD DO PRUGESSO

A empresa Auracork - Augusto de Oliveira Pais & C° desenvolveu e implementou em
sede fabril um novo proceseo para o tratamento dos granulados de corica destinados 3
labricacao da rolha dé cortica aglomerada Nova-Auracork.

) tratamentn implemantado visa a limpeza e desodorizacio dos granulados de corica.
Para o eleito, sdo aplicados ciclos combinados de vapor de agua ¢ pressdo, com 0
phjectivo de limpar a superficie exterior do granulo & promover a extraccao/arraste de
compostos volateis indesejados. Por Ultimo, sBo aplicados ciclos de secagem do
granuladn, em tamhores rotativos, com recurso a correntes de ar aguecico.
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Validagio Técnica de novos produlos da indusing Rolhéira

3 - ABORDAGEM EXPERIMENTAL
5
S sy
et " ‘“ I O modelo experimental adoptade no presente estudo compreende duas componentes
) analiticas, nomeadamente:
Caniro « Andlise de granulados de cortiga antes & apos tratamento;
T aléaito . Andlise de rolhas de cortica aglomerada fabricadas a parlir de granulados
Ih' _ submetidos ao tratamento em esludo
04 Lornga

A abuordagem analiica devera colocar em evidéncia as vanlﬁgt:ns & eventuais
desvantagens inerentes A aplicagan do tratamento dito de methona da inocindade f
neutralivady urganmepiics,

Com vista ao cumprmento dos objectivos delineados, procedeu-se & deflimgac das
seguintes tarefas:

Tarefa 1 - Deslocaclo de téenicos do CTCOR 4 empresa, para visualizagao n joco da
operacdo de melhona da neutralidade organciéptica. Obtengdo de dados para
fundamentacio da “Descrigio da técnica”, conforme requendo para efeitos de
elaboracao do dossier de validagdo (instrugdes CELIége).

Tareta 2 - Seleccao de trés lotes de granulado de cortiga - antes da operagdo de
mefhora da inocuidade / neutralidade organolaphca.

Tarefa 3 - Analise do granulado de cortiga antee do tratamento. Pardmetros a analisar
Analise sensorial. Analise microbiologica, Cloroanisols libertaveis.,

Tarefa 4 - Tratamento do granulado de cortica: Operacio de meihona da inocudade /
neutraflidade organaléplica.

Tarefa 5 - Andlise do granulado de corliga apée tratamento. Parametros a analisar
Andlise sensorial. Anlise microbiologica, Cloroanisois libenaveis

Tarefa 6 - Fabricacio e acabamento de roihas de cortica aglomerada Nova-Awracork.
Tarefa 7 - Andlise das rolhas de cortica aglomerada Nova. Parametros @ analisar. Massa
volumica, Humidade, Compressfo/Relaxacdc, Torgdo, Vedagho a liquido; Vedagac a
gés; Absorcan Analise sensorial em vinho e Delerminagac de cloroanisois libentaveis

Tarefa A - Tratamenio de resuliados e elabofacao de retalono.
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4 - RESULTADOS [ INTERPRETACAD DE RESULTADUS

e

‘:‘||| M As metodologias analiticas e os resultados obbdos sao apresentados nos relatonos de
PE ' ansaio CTCOR n%: 10068/08, 1007/08, 1028/06 & 1058/08, conforme descrigio ahaixn'
J

LENIT Dossier _

= P Descrigdo da amostra; V/IRef

lenologico creone

i '[Elﬂiliﬁ 100608 O Amoatra A Lole G10708, 0.5-1.2 own, 48.5 ln,gl'ma; H=0,0% - (Anfes do tratamento)

O Amostra B Loic G107/06; 0,5 1,2 mm; 48,5 h.ga'm“; H=5 (8% - (Apds Tratemanio)

100706 O Amostra A Lote G106/08; 1-2 mm: 47,0 kgim”; H=8 0% - {Antes do tratamento)
u Amostra B Lote G10606; 1-2 mm; 47,0 kgin, H=8,0% - (Apds lalmmmenio)

102808 O Amostra A Lobte G10808; 0.5.1,2 mm; 40,0 kgim”; H=5 2% - (Anteq fn tratamantn)
0 Amostra B: Lote G108106: 0.5-1.2 mm. 49.0 kp/m™. H=5.2% - {Apds tratamento)

1058106 U Ronss procedentss do ioie de granulamsn G078, Calibre; 38223 mim

(= resultados obtidos =80 sumariados nas tabelas e figuras das paginas saguintes.
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4.1 Ensaios em granulados de cortica

4 1.1 Determinacio de cloroanisdis

Mota: Mao foir detectada @ presenga dos asnaltes 2 3 5 f-Telraciormanisol (2.3 56-TeCA) e
Penfackeoanisol (PCA) nas amosiras analisadas. Assim sends, na iebala e figura abaixo 580
sumarnagos apenas os resultados referantes ao analito 2,4 B-Tncloroanisol (2.4,5-TCA)

Tabola 1

&

Conceniraglo 2,4 B6-TCA  {ng1)
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Resultados obfidos no ensaio de determinagdo de cloroanisdis libertaveis.

Figuia 1 - Repiesentagho grafica dos teores de 2,4,6-TCA nas amostras de granulado de
corlica, antes @ apds tratamento.
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Vaidacdo |ecnica de novos produlos da Indistns Rolheira

0= resultados apresentados na tabela 1 (e figura 1) demonstram gJue O processo
implementado na empresa requerente promove um abamxamento significativo nos teores
de 2 4 6-TCA (libertavel) presentes na matéria prima; granulado de cortica. Com efeito,
todas as amostras ensaiadas denotam uma descontaminagio supenior a 50%, apos

O | tratamento, face aos teores quantificados no granulado de corica a recepgo.
L 1,
P'_
J
Centro 4 1.2 Analise sensoral em agua
Tetnioloni ; -
i E'}l':'_”“m Tabela 2 - Resultados obtidos no anzaio de andlise sensorial em agua,
fa Lorfige | —— | . | REBATABOD 1
Amosira Aniies b CLABHFKAAD LIEBLHRAL LA PERF L (RGshOLErTED
1006054
(amded 06 iratwmenie) {otmcthany Alleracio moderada Cortiga hdmids, Bolonenio, Suo.
Amesta Ansis sansoral CLASSFICACAD DESCAIGAD DO PRRFL DRGANOUEFTICO
1E0ENE-B '
| lapos treamanra) {olfctra) Earm noimplo Aramn g corips ruburs |
Amostra , ) 1 ASRERAC A BERCRICAD DD PERFIL OROANDLEPTICO
1007/08-A *ﬂ'ﬁ.‘“m"] ind
{@nhes oo ratamenta) Altoragio modbnada Cortiga hiimida: Belamsnta; Sujo
Amasira LG R AT CERCRIAD D0 FEAFIL DROAHDLEFTOD
100706-B mﬂ;l;m vl @l
{ A FERTRTIAIIT) St Gem alleracin ANTNITG @ COrtga sl
1.lunnﬂm bl fal LLABSIFILALRD CESCRSCAD DO FERPIL DRSANDLEFTICD
{amies do iratmenari) s s Alierachn moderada Cortiga hiemida, Bolgrenta, bauo,
Bmokire CLASSIFICACAD CEECRICAD D0 PERFIL DROANDLEFTION
102806 e
[apdis fractamanio) Sam niberagia Aroma o coriga nafural

Os granulados de corica evidenciam uma clara melhoria nas suas caracteristicas
organoiéplivas, guando submetidos ac tratamento termodindmico em estudo,

Todas as amostras submaetidas a tralamento exibem uma desodorizacao eficaz
{eliminande a inuidéncia dos descritores Bolorento, Cortiga humids e Sujo), com 8

obtencio de um perfil sensorial limpo, difo de Armma a cortlica natural.
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inmia de diluiches sucess

Tahala 3 - Resultados obfidos no ensaio de anahse microbioldgica por diluigies sucessivas.

[ W REF [ ramimEmo | RESUALTADDS ]
Arrasire Hivel tingico 5.7l 0 uislg
100RTE-A

[amles do dralampnin) Miyel backarlana Esl 2 300107 1dnig
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Os esullados apresentados na tabela 3 demonstram gue o tratamento termodinamico
promave um ahaivamento considerdvel da carga microbiana inicialmente presente no
granulado de cortiga (& recepgdo). A reduglo da carga microbiana & registada em todas
as referbncias verficandon-se que, apés tratamento, as amostras de granulado de cortica
apresentam populagdes de nivel fingico e bacteriano inferiores @ carga minima

diseriminada pala metodologia das diluicies sucessivas.
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4 2 Ensaios em rolhas de cortica aglomeradas

A caracterizacio das rolhas de corliga aglomerada Nova-Auracork & apresentada
detalhadamente no relatorio de ensaio (n. ref..) 1058/06. A interprétacac dos resultados
oblidos atesta que as rolhas de cortiga aglomerada MNova-Auwacork exibem um
compartamentn regular @ em conformidade com os requisitos de aplidio ao uso.

Agsim:

« O perfil sensorial das rolhas de cortiga aglomerada Nova-Auracork & claramente

satisfatdrio, com a atribuicdo da classificacao Auséncia de alteracao a totalidade
das rolhas ensaladas

o 05 teores de comoansos lberldwvers oblidos nas molbas | Nova-Auracork s&o
inferiores aos valores maximos de referdéncia do CTCOR, nomeadamente. limia
de aviso = 4ngd, limite de aceilagdoreeiydo = 5 ngl

« (s resulflados obbdos nos ensaps Oe vedagao a liguido afiguram-s& em
conformidade com os valores recomendados pelo CTCOR, nomeadamente,
progressio média a 1.5 bar £ 50% 00 Lo 08 rofha @ auséncia oe fugas 8 1.5
bar,

» As caracteristicas  (isico-mecamncas  dos  vedantes revelam-se  regulares,
respeitando as especificacbes normativas elou valores recomendadns peio
CTCOR
O desvio encontrado no ensaio de relavaclo, para o parametro F1 (parametro
gque indica a8 forga reactiva du vedanle no momento da compressao), devera ser
entendido como uma especificidade deste tipo de vedante, sam prejuizo da sua
comecta funcionalidade, Ou seja, pur ineréncia da granulometria adoptada e do
processe de fabrico, o wvedante em estudo caracteriza-se por uma maior
compressibilldade quando comparado com as olhas de corliga aglomerada ditas
slandard M3o obstante, a forca reactiva de relaxacio (F2) evidencia uma franca
similtude com os valores de F2 obtidus em rulhas de corlica aglomerada dilas
slandard
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6 - ConcLusAo

Com o presente estudo, foi poesivel avaliar as caracteristicas qualitativas de um novo

tipo de rolha aglomerada, dita de nova geragio; roiha de cortiga agiomerada Nova-
Auracork, fabricada pela empresa Auracork - Augusto de Oliveira Paig & C*

Em paiticular, o presente estudo permitiv identificar e avaliar os efeitos tecnoldgicas
inerantes a um novn processn de limpera/desadarizacao dos granulados de cortica,
implemenlade na empresa requerente, visando a mefhoria da inocuidade/neutralidade
organaléplica das rolhas de cortiga agiomerada Nova-Auracork.

Ma realizagho dos ensaios foram adoptadas matodologias normativas e metodologias
intermnas do CTCOR. A interpretacac critica dos resultados teve como referéncia as
especificagdes efou recomendagies comummente apliciveis aos pardmetros ensaiados.

Os resultados obtidos demonstram que o processo em estude promove uma cfectiva
melhona do perfil sensonal dos granulados de coriga. Esle facto & atestado pelos
resultados da analise sensorial e pela evidéncia analitica de uma significativa redugio da
concenfracin de compostos volateis de impacte sensorial indesejado (nomeadamente,
24 6-TCA), registada nos granulados de cortiga submetidos ao processo de
limpeza/desodonzacin

Em complemento, constata-se que o processe em estudo induz a uma significativa
diminuicao da carga microbiana dos granulados de cornica.

Por ditimo, & atestada a correcta funcionalidade das rofhas de comica aglomerada Nova-
Auracork, exibindo um comportamento regular nos par@metros fisico-mecanicos e de
estanquecidade ensaiados.

Decomente do  acema  exposlo, & comprovada a  eficiéncia do  processo  de
limpeza/desodonzacao de granulados de cortica implementado na empresa Auracork -
Augusto de Oliveira Pais & C* promoverdo uma efectiva mefhona da
inocuidadeneutralidade organoléplica das rolhas de cortica aglomerada Nova-Auracork e
salvaguardando as caracteristicas de furcioralideade do produto roffa de cortiga,

Santa Maria de Lamas, 20 de Outubro de 2006
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RELATORIO DE ENSAIO 1006/06 Pag 12 | Eneatas |
é‘t;:EﬂEJm
CUENTE:  AURACOAR - SUGLSTO OLveEms Pas & G
worans:  Fua do Barross, 658
A538 - G0 Pagns da BrandSe
' N AMOSTRA
S .|”| T |||L pescmchs:  Duas smoetras de granulsds de conica (microgranulade) - n ref ! amosira A & B.
—
J neEF cLENTE  Lnde A0TO6 08-1.2 mm: 485 !:n:'m’. H=F 0%
Leniro COLHEITA E RECEPCAD DA AMOSTRA
Tetnalopico AMOBTRAGEM EFECTUADAPOR:  CTCOR  CATAGAAMOSTRAGEN: 15002006  DATADERECERGAD:  15.08,2006
do Cortigo

INFOAMACAD COMPLENENTAR: O presenis relsitnio & perie inlegienie du Dosse de Valdecds Técnica VT-CTCOR

SI0R-0E

An amosiras n. el & & B comespondam @ amostras de um mesmo obe de gramlade | Ver

Faf * Charle) am diferantes asldgics dé processaments, nomaadaments:

s A& mmoaira noorel A ol recolhida anies do tratamento de Walhora da Newdrabdede
Cyganoidplica & amosha ke recolhida de sscod de rdfs alocados ne Pone: de
BffMBEATIBRIM da makéra prama, ;

= & amosia n, el B fol recolnida apas o vatamenio on Adelovia e hiswirmiciece
Cvganoiéptica. & amostra Toi recolhida no fubo de descarge (saida) do sstema de
Bubociavagem/sacagem do granulado,

ANALISE

 Dalarminacan i alnmanisdis (i teim 8 pentaciormanisal) par micoedraccin em fase sdlida
» Al sesmmunial e agus

s Amdiise microbioléaeca de produtos o8 comica por dilughes sucEssivas "'f_

DATE DECONCLUSAD: 02 10 2006

UHSERVALLDES

| 13 ensain assinalado com 7 AA BSIA NCILGE NG MDD 08 ACTB0NACAD,
£ opaniio expressa no relatdrio ndo esid Irl-:l]_lﬂ-n o ambio 08 acreditacas
A ampsirn fol recapoitnada em saco o8 plastico fachado, sem wacuo & sem 50,
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0 preconin mishinin apenes pode s sl S A8 TR, FrRin o8 perdamante autoiradn cela CTCOR.
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RELATORIO DE ENSAIO 1006/06 Pag. 212 Enaiss
RESULTADOS - Dwienmira-ou e clorcanisis
[ wmer | esmdmersc | uwoaDeR | mesiTABOS | ve | METIO0 DE ENBAID
AnCiE A G-TOA rgil ]
! m: :um. ' 23 K A-TAlA rail ad e
el J'r.lr!ﬂmmlﬂ] PCA g i — il Magen de granuiado g
||||| PR 2.4.0-TGA g 2p IGEMS EPUE| | Vohume do tecEmants e
’,"'_"i ' ¥ : m"“ : 2.9,5 A-TlA i no =
J fratarmenio) PCA g nd =
Centro et o
LI WP - Valor paanED . SRR IRR0, CORCINITGAG IANETIS MUTHES ¥ DU VIIE 08 rederBrcIH [10H 8 pripenete e whemriy, togami vy suledbooss
Tecnologico TAETCA 74 6-THoomansol, 2,155 TECA: 2,355 TSracomananl, 19LA’ enacmmansa
|y . md - niio defectdo
4u Cortige Lirmithen o8 SUlGCERG T4 B-TOA 0.7 g, 23 AR TaCA 1R ngd PCA 1A nod A
iy gy guanibceie). 24.0-TCA 14 g, 2,35 0-TeChA, 3.0 ngll FCA 11,5 ngh
mrm = AnAlise sl BN dgue
|  wrer | penbietno | RERLLTADCS | METEOE O ENSEID
Amuaire LA AL AL LESLITH A0 D0 PERFIL OMLSSOLEFTICD
1 OO, fnaitse sensorinl
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RELATORIO DE ENSAIO 1007106 Pig 12 |

CLIENTE ¢ MOMADA
CLENTE  AuURACCSP, - ALEUSTO OuvERs Pas &G *

worsps:  Rua do Bamoso, 858
d53R - BNA Pacne e Rrendfn

AMOSTRA
pesoRAs:  [Puas amosiros de granulado de cortiga (microgranulade) - . el amostra A& B

arw comwTe:  Lods 10806, 1-2 mm: 47 0 kgim®; H=R 0%

COLHEITA E RECEPCAD DA AMOSTRA
AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:  CTCOR DaTA D& ANDSTRAGEN  15.09 2006 BaTA px ARCERGRD:  15,08,2008

RFORMACAD COMPLENENTER: O presema redmdrio & pare imegrame do Dopsier de Valdacho Téonics VT-CTCOM
G109-06

As amostrag n. rel- A & B cormespondaim 8 smosliss s um mesms lols Se granutads |V

Herd * Clgyvie ) em diferenies estégios de processamenta, nomeadamanbe:

# A amostra nomf A i mecolhida antes do tratamenin da AMelfora de Alssiraicess
Organcidphics. & amestrs fol recelhida dp secos de rafia slocados pa zona de

armarensgem da mabéna prma. )

& A gmostra nooef: B fol recolfeda O refamento oF ASRIOME 08 M ArRI0es
Crpanokiptics A amostrs fol no jubo de descargs (saida) do salema de
auboclsvagemsecagem do granulsdo.

ANALISE

s Disterminacio de cldsanieds (i B e peatacdnmmansnl) por micrmaamecAn em fase sdlida
= Andlise gensmel e s

s Andlise microbicligica de produles de cortica por diluiedes sucassiasg.

paTA DECORCLUSAD: (02 10,2008

OBSERVACOES

O ensais assinalado com ™ nao es1a inchiido re: ambino 83 acreditagan
A opintdo expressa no ralatono nio asta moluida no #mbito da ecreditsgio
A amastra foi recepcanada em Sact de plisticn fechads, e vAcu @ sem S0y

Ll

(i Mectinhil

3 prassnis rlulded aenas pode ser eprodundo na ntegra, esoepin se prevismensts ardtorresco pen CTEOR
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ﬂ;nl‘]m'_'!, AN CUR Db Whiks fa Laevae - =hﬂhl|h R
Tabafyrme 00 FREETO | F3 TOENGET | 72 VRSV« Baw 22 Al DELEGALAD
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RELATORIO DE ENSAIO 1028/06 Pig 12

CLIENTE 7 MORADA
CLENTE:  AURACCHAER - SUGUSTO Ouvere Pas & G *

woraps:  Rua do Bamoso. 855
A53R - 80R Pacns e RBrandan

AMOSTRA
pescrchn:  Duss amosiros de granulada de cortips (microgranulado) - & /e amoslra A e 8,

nEpscLENTE:  Lobe GA0RDE: 0.5-1.F men, 40,0 kgim® H=8 7%

COLHEITA E RECEPCAD DA AMOSTRA
AMDETRADEM EFECTLADS POR CTCOR DATS DA AMOSTRAGEN,  §R0R.Z006 DATA DE RECERCAD:  IOLOB 2008

WFORMACAD CONPLEMENTAR: (O presente relatorio & pane integrante do Dossier do Validecdo Tecnica VT CTCOR 0103
{23

As amopstres n rel; Anaw-mﬂmmmum:w

Faf* Cifante] em diferentes estégios de processamenio,

& A amnstra n ref* Ammmmmammmm
w&#mmnﬂﬂlhmhﬂﬂlﬂﬂMMMldﬂ

armarsnagem da malénia prima.

& A amosta n mell B ke orecoihida o rpiEmaEntd de Mafiong oa NeirdEon
Ompancddptica. & amostra fod no tubo de descarga (salda) do sistema de
o agam/saEanam 4o grandads

AMNALISE

= Daterminacdo da cloraaniedis (A telra & pentackarnantanl ] por micrestraccin em fase sbieda
= Agnisime serrsunal e dgus, T

» Andise microbioldgica de produlos de coffica pod dilstbes susesaivas, ™

DATADE CONCELEAD. 19 10.2006

OBSERVACOES

| O ensalo assinaledo com " ngd esta incluito o smbits da ACTeCEACHD
A opaniBo BXpressa no reatano nao esia inclida na ambito da acreditagio
| A ampsira foi recapcionida em saco dé pidstico fechada, sem vicuo & Seém S0,

[
s
{
{ Ryl M tin
O prwimrin relatdio apenas pode war morodutido na nbegra, eeoepto sa predamentes auiorzacds pefo CTTOR
aEnpE Ot redidlacos oblidos ralare-oe GHEEMSTE 306 NS SERLEc0E
Sparmds U6 - 4558 (e |_.:|-| i Ly o |-arrmayic I-'r.n|.||||
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Te{numg}m 24 B-TOA: 34 6-Trickroanisal 23,55 TeGA 1,2, 8- | SIRSCIHManEN. PLA Pensackroantsol
m.a - nda detectade
I:Il:l EI:IH“_:E LA e sgdgerdn T A TCA ML eglt 23 8 8. TelA 1 8 ngl PCA 3.8 ngl

i [ubrrotiees v i ey 240 TCA 1,4 ngll; 2,7,5,0-TalA: 5.2 ngth; FEA: 11,8 ngl
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